
Раздел 12

Кровельные покрытия с тепло- и водоизоляцией из

напыляемых материалов

Неэксплуатируемая кровля по сборным и

монолитным железобетонным плитам



1. Покрытие неотапливаемых зданий и над холодным чердаком

2. Покрытие со сборными железобетонными плитами

3. Покрытие с монолитными железобетонными плитами

4. Покрытие с железобетонными плитами, изолируемое изнутри

12.1 Варианты кровли со сборными и монолитными

железобетонными плитами
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Раздел 12

Узел 12.1

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР 204/205/214

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР 204/205/214



12.2 Конёк
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AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
< 1,5 %

AutoCAD SHX Text
> 1,5 %

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.7,5

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60



12.3 Ендова
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AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.7,5

AutoCAD SHX Text
> 1,5 %

AutoCAD SHX Text
< 1,5 %

AutoCAD SHX Text
Излом

AutoCAD SHX Text
Излом

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60



12.4 Ходовая дорожка
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AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Разделительный слой  Геотекстиль 150-200 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Цементно-песчаные плитки или деревянные (фанерные) щиты

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60



12.5 Примыкание к выходу на кровлю
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AutoCAD SHX Text
Проступь бетонная

AutoCAD SHX Text
Цементно-песчаный раствор М100

AutoCAD SHX Text
Дверной блок

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита



12.6 Примыкание к зенитному фонарю
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Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Пароизоляция

AutoCAD SHX Text
Дополнительный слой теплоизоляции  Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Купол зенитного фонаря

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Опорный стакан

AutoCAD SHX Text
Крепежный элемент

AutoCAD SHX Text
Рама

AutoCAD SHX Text
Штучный утеплитель



12.7 Примыкание к торцевой стене и парапету
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AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Парапет или стена

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Стена

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Раствор из смеси ПОЛИПЛАСТ 2001 или  ПРАЙМЕР 204/205 и кварцевого песка

AutoCAD SHX Text
Раствор из смеси ПОЛИПЛАСТ 2001 или  ПРАЙМЕР 204/205 и кварцевого песка



12.8 Примыкание к продольному парапету высотой до 200 мм
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AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Излом

AutoCAD SHX Text
< 1,5 %

AutoCAD SHX Text
> 3 %

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Ограждение ГОСТ 25772-83

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60



12.9 Примыкание к продольному парапету

высотой от 200 до 450 мм
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AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Излом

AutoCAD SHX Text
< 1,5 %

AutoCAD SHX Text
> 3 %

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60



12.10 Примыкание к продольной стене и парапету высотой

от 450 до 600 мм
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AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Стена

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Парапет или стена

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Раствор из смеси ПОЛИПЛАСТ 2001 или  ПРАЙМЕР 204/205 и кварцевого песка

AutoCAD SHX Text
Раствор из смеси ПОЛИПЛАСТ 2001 или  ПРАЙМЕР 204/205 и кварцевого песка
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AutoCAD SHX Text
Карнизная плита

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 40х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 / Бет. В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
< от 1,5%

AutoCAD SHX Text
Слив из оцинкованной стали 

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
ПРАЙМЕР 204/205



ХАНТСМАН-НМГ

12.12 Карнизный свес с организованным наружным

водоотводом
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Раздел 12

Узел 12.12

AutoCAD SHX Text
< от 1,5%

AutoCAD SHX Text
Слив из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 / Бет. В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Водосточный желоб

AutoCAD SHX Text
Держатель желоба

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
ПРАЙМЕР 204/205



ХАНТСМАН-НМГ

12.13 Примыкание к сливу через парапет
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Узел 12.13

AutoCAD SHX Text
< от 1,5%

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,10 мм δ=0,10 мм =0,10 мм ПРАЙМЕР 204/205

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
Ограждение ГОСТ 25772-83

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х4 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Слив через парапет

AutoCAD SHX Text
Телескопический крепеж

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 / Бет. В7,5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита



ХАНТСМАН-НМГ

12.14 Примыкание к переливу через парапет
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Раздел 12

Узел 12.14

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Ограждение ГОСТ 25772-83

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х4 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Перелив через парапет

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 / Бет. В7,5

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,10 мм δ=0,10 мм =0,10 мм ПРАЙМЕР 204/205



ХАНТСМАН-НМГ

12.15 Водосточная воронка в ендове
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AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Опорный фланец

AutoCAD SHX Text
Монтажная пена

AutoCAD SHX Text
Полимербитумное полотно или фланец воронки из ПВХ, ПП

AutoCAD SHX Text
Листвоуловитель

AutoCAD SHX Text
Корпус воронки

AutoCAD SHX Text
Надставной элемент

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Герметик 

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 или Бетон В7,5

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита



ХАНТСМАН-НМГ

12.16 Водосточная воронка у парапета стены
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AutoCAD SHX Text
Опорный фланец

AutoCAD SHX Text
Монтажная пена

AutoCAD SHX Text
Корпус воронки

AutoCAD SHX Text
Надставной элемент

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Парапет или стена

AutoCAD SHX Text
Полимербитумное полотно или фланец воронки из ПВХ, ПП

AutoCAD SHX Text
Листвоуловитель

AutoCAD SHX Text
Герметик 

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 или Бетон В7,5

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита



ХАНТСМАН-НМГ

12.17 Деформационный шов
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AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Бет. или кирпичная стенка шва

AutoCAD SHX Text
Компенсатор из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
НГ утеплитель (минвата)

AutoCAD SHX Text
Пароизоляция

AutoCAD SHX Text
Ось д.ш.

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита



ХАНТСМАН-НМГ

12.18 Деформационный шов
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AutoCAD SHX Text
Ось воронки

AutoCAD SHX Text
Герметик 

AutoCAD SHX Text
Пароизоляция

AutoCAD SHX Text
НГ утеплитель (минвата)

AutoCAD SHX Text
Компенсатор из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Бет. или кирпичная стенка шва

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 / Бет. В7,5

AutoCAD SHX Text
Излом

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Компенсатор из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита



Раздел 12

Кровельные покрытия с тепло- и водоизоляцией из

напыляемых материалов

Неэксплуатируемая кровля по несущим профлистам



ХАНТСМАН-НМГ

12.19.1 Неэксплуатируемая кровля с несущим

профилированным листом

≥

®  

≥

®  

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.19.1

1. Кровля с несущим профилированным листом с наружным

утеплением

2.  Кровля с несущим профилированным листом с комбинированным утеплением

3.  Кровля с несущим профилированным листом с утеплением изнутри

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/50, Daltotherm 40/60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/50, Daltotherm 40/60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35, Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Заполнение гофр керамзитобетоном или вставками из минераловатной ТИ

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой ПРАЙМЕР 204/205 или ВЛ-02/ВЛ-023 (по ГОСТ 12707-77)



ХАНТСМАН-НМГ

12.19.2 Неэксплуатируемая кровля с несущим

профилированным листом

1

1

1-1

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.19.2

 Кровельная панель типа "сэндвич"

AutoCAD SHX Text
Опорный элемент

AutoCAD SHX Text
Дистанционный прогон

AutoCAD SHX Text
Термовкладыш

AutoCAD SHX Text
Термовкладыш

AutoCAD SHX Text
Дистанционный прогон

AutoCAD SHX Text
Опорный элемент

AutoCAD SHX Text
Стальной прогон

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой ПРАЙМЕР 204/205 или ВЛ-02/ВЛ-023 (по ГОСТ 12707-77)



ХАНТСМАН-НМГ

12.19.3 Неэксплуатируемая кровля с несущим

профилированным листом

≥

®  

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.19.3

1. Кровля с несущим профилированным листом с наружным

утеплением

2. Кровля с несущим профилированным листом с комбинированным утеплением

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/50, Daltotherm 40/60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Два слоя стекломагнезитовых или цементно-волокнистых листов(ЦВЛ) по 6 или 10 мм

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/50, Daltotherm 40/60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Стекломагнезитовый или ЦВЛ лист 6 мм

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Негорючая базальтовая минплита 90-110 кг/м 3

AutoCAD SHX Text
Приклейка герметиком

AutoCAD SHX Text
Приклейка герметиком



ХАНТСМАН-НМГ

12.20 Конёк

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.20

AutoCAD SHX Text
НГ утеплитель (мин. вата)

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
Гофра профнастила

AutoCAD SHX Text
Оцинкованная сталь



ХАНТСМАН-НМГ

12.21 Ендова

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.21

AutoCAD SHX Text
> от 1,5%

AutoCAD SHX Text
Гофра профнастила

AutoCAD SHX Text
Оцинкованная сталь

AutoCAD SHX Text
НГ утеплитель (мин. вата) 

AutoCAD SHX Text
< от 1,5%

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50, Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Профнастил



ХАНТСМАН-НМГ

12.22 Примыкание к стене и парапету

высотой от 450 мм до 600 мм

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.22

≥

®  

AutoCAD SHX Text
> от 1,5%

AutoCAD SHX Text
> 3%

AutoCAD SHX Text
Излом

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Гофра профнастила

AutoCAD SHX Text
НГ утеплитель (мин. вата)

AutoCAD SHX Text
Ось воронки

AutoCAD SHX Text
Оцинкованная сталь

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/50, Daltotherm 40/60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Два слоя стекломагнезитовых или ЦВЛ листов по 10 мм

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Парапет или стена

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Раствор из смеси ПОЛИПЛАСТ 2001 или  ПРАЙМЕР 204/205 и кварцевого песка

AutoCAD SHX Text
Раствор из смеси ПОЛИПЛАСТ 2001 или  ПРАЙМЕР 204/205 и кварцевого песка



12.23 Водосточная воронка с электрообогревом

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.23

ХАНТСМАН-НМГ

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Утепление обогреваемой воронки

AutoCAD SHX Text
Электрокабель обогрева воронки

AutoCAD SHX Text
Утепление водосточного стояка

AutoCAD SHX Text
Стальной поддон для воронки

AutoCAD SHX Text
Воронка

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Листвоуловитель

AutoCAD SHX Text
Монтажный короб воронки

AutoCAD SHX Text
Полимербитумное полотно или  фланец воронки из ПВХ, ПП

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/50, Daltotherm 40/60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Профнастил

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100 или Бетон В7,5



ХАНТСМАН-НМГ

12.24 Деформационный шов

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.24

AutoCAD SHX Text
НГ утеплитель (минвата)

AutoCAD SHX Text
Компенсатор из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Пароизоляция

AutoCAD SHX Text
Заклепка, шаг через волну

AutoCAD SHX Text
Сжимаемый утеплитель (минвата)

AutoCAD SHX Text
Оцинкованная сталь

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/50, Daltotherm 40/60

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Два слоя стекломагнезитовых или ЦВЛ листов по 10 мм

AutoCAD SHX Text
Профнастил



Раздел 12

Кровельные покрытия с тепло- и водоизоляцией из

напыляемых материалов

Эксплуатируемая кровля по сборным и

монолитным железобетонным плитам



12.25.1 Варианты эксплуатируемой кровли

1. С защитным слоем из цементно-песчаного раствора

2. С защитным слоем из асфальтобетона

≥

≥

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.25.1

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   1,5 мм δ   1,5 мм  1,5 мм ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Армированная стяжка δ =30 мм δ =30 мм min=30 мм ЦПР М150, F100

AutoCAD SHX Text
< 1,5-3%

AutoCAD SHX Text
Герметик b =10 ммmax=10 мм

AutoCAD SHX Text
< 1,5-3%

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   1,5 мм  δ   1,5 мм   1,5 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Мелкозернистый асфальтобетон



3. С защитным слоем из бетонных плиток на песчаной подушке по дренажу

4. С защитным слоем из бетонных плиток на песчаной подушке по стяжке

12.25.2 Варианты эксплуатируемой кровли

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.25.2

≥

≥

AutoCAD SHX Text
< 1,5-3%

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Дренажный слой из гравия фракции 10-15, F100

AutoCAD SHX Text
Фильтрующий слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Песок или отсев фракции О-5, F100

AutoCAD SHX Text
Бетонные плитки

AutoCAD SHX Text
< 1,5-3%

AutoCAD SHX Text
Герметик b =10 ммmax=10 мм

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Фильтрующий слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Песок или отсев фракции О-5, F100

AutoCAD SHX Text
Бетонные плитки

AutoCAD SHX Text
Армированная стяжка δ =30 мм δ =30 мм min=30 мм ЦПР М150, F100

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   1,5 мм δ   1,5 мм  1,5 мм ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   1,5 мм δ   1,5 мм  1,5 мм ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40



5. С защитным слоем из бетонных плиток на цементо-песчаном растворе

6. С защитным слоем из бетонных плиток на регулируемых опорах

12.25.3 Варианты эксплуатируемой кровли

≥

≥

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.25.3

AutoCAD SHX Text
< 1,5-3%

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   1,5 мм δ   1,5 мм  1,5 мм ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Бетонные плитки

AutoCAD SHX Text
ЦПР М150, F100

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Бетонные плитки

AutoCAD SHX Text
Регулируемые опоры

AutoCAD SHX Text
< 1,5-3%



7. С почвенно-дренажным защитным противокорневым слоями

12.25.4 Варианты эксплуатируемой кровли

8. С почвенно-дренажным защитным слоем и дренажно-накопительным

противокорневым слоем (геомембрана)

≥

≥

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.25.4

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Фильтрующий слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Дренажный слой из гравия фракции 10-15, F100

AutoCAD SHX Text
Фильтрующий слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Почвенно-растительный слой

AutoCAD SHX Text
Противокорневой слой 

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Фильтрующий слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Дренажный слой из гравия фракции 10-15, F100

AutoCAD SHX Text
Фильтрующий слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Почвенно-растительный слой

AutoCAD SHX Text
Противокорневой слой Геомембрана 



12.26 Водосточная воронка при покрытии из бетонных

плиток на регулируемых опорах

≥

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.26

AutoCAD SHX Text
Резиновая решетка

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Надставной элемент

AutoCAD SHX Text
Корпус воронки

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Бетонные плитки

AutoCAD SHX Text
Регулируемые опоры



12.27 Водосточная воронка с противопожарной

муфтой при покрытии из бетонных плиток на

цементно-песчаном растворе

≥

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.27

AutoCAD SHX Text
Корпус воронки

AutoCAD SHX Text
Стальная решетка

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/502/503/504

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  Геотекстиль 150 г/м 2

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Бетонные плитки

AutoCAD SHX Text
ЦПР М150, F100 Уклон 2%

AutoCAD SHX Text
Водосточная труба

AutoCAD SHX Text
Надставной элемент

AutoCAD SHX Text
Противопожарная муфта

AutoCAD SHX Text
Строительный раствор с нормируемой огнестойкостью

AutoCAD SHX Text
Местное понижение на 15-20 мм

AutoCAD SHX Text
< 2%

AutoCAD SHX Text
> 2%



Раздел 12

Кровельные покрытия с тепло- и водоизоляцией из

напыляемых материалов

Ремонт кровли



12.28.1 Варианты ремонтируемой кровли

ХАНТСМАН-НМГ

1. Кровли из металлических листов

2. Кровли из волнистых асбестоцементных листов

3. Кровли из металлических профилированных листов

≥

®  

≥

®  

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.28.1

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Стальной кровельный лист

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Стропильная нога

AutoCAD SHX Text
Стропильная нога

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Деревянная обрешетка

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Волнистый асбестоцементный лист

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Стальной кровельный лист

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР 204/205 или ВЛ-02/ВЛ-023 (по ГОСТ 12707-77) 

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР 111/112/204/205/1101

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР 204/205 или ВЛ-02/ВЛ-023 (по ГОСТ 12707-77) 



12.28.2 Варианты ремонтируемой кровли

ХАНТСМАН-НМГ

4. Покрытия из железобетонных лотковых панелей

5. Рулонные кровли без демонтажа существующих слоев

≥

®  

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.28.2

  

  

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Сборная железобетонная лотковая панель

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Герметик

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Существующие слои кровли

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР  204/205 204/205 

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР  1103 1103 



12.28.3 Варианты ремонтируемой кровли

ХАНТСМАН-НМГ

5. Рулонные кровли без демонтажа существующих слоев с устройством

дополнительного теплоизоляционного слоя снаружи

6. Рулонные кровли без демонтажа существующих слоев с устройством

дополнительного теплоизоляционного слоя изнутри

≥

®  

≥

®  

  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.28.3

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Существующие слои кровли

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 50/Daltotherm 60

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм δ   2,0 мм  2,0 мм ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Существующие слои кровли

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой  ПРАЙМЕР  1103 1103 



12.29.1 Ремонт водоизоляционного ковра на примыканиях

ХАНТСМАН-НМГ

1. С устройством дополнительного теплоизоляционного слоя снаружи

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.29.1

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм  δ   2,0 мм   2,0 мм  ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Существующие слои кровли



ХАНТСМАН-НМГ

12.29.2 Ремонт водоизоляционного ковра на примыканиях

2. С устройством дополнительного теплоизоляционного слоя изнутри

≥

®  

Лист

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата

АТР "ХАНТСМАН-НМГ"

Раздел 12

Узел 12.29.2

AutoCAD SHX Text
ЦПР М100/Бет.В7,5

AutoCAD SHX Text
Уплотнитель

AutoCAD SHX Text
Стальная полоса 4х40 шаг 600

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Фартук из оцинкованной стали

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляционный слой δ   2,0 мм   δ   2,0 мм    2,0 мм   ЭКСТРАПЛАН 501/503

AutoCAD SHX Text
Защитный слой  ПОЛИФЛЕКС   105 (min 2 слоя)105 (min 2 слоя)

AutoCAD SHX Text
Железобетонная плита

AutoCAD SHX Text
Теплоизоляция Extrafoam 35/Daltotherm 40

AutoCAD SHX Text
Существующие слои кровли

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой ПРАЙМЕР 1103
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