
Раздел 9

Наливные покрытия пола по упругим подложкам в

физкультурно-спортивных залах
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9.1 Наливное полиуретановое покрытие с финишной

отделкой по эластичной бесшовной подложке из

резиновой крошки
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Раздел 9

Узел 9.1

AutoCAD SHX Text
Запечатывающий (шпатлевочный) слой  δ    0,5 мм ПОЛИПЛАСТ 105 0,5 мм ПОЛИПЛАСТ 105

AutoCAD SHX Text
Базовый слой из смеси резиновой крошки и связующего ПОЛИПЛАСТ 1004 δ    9,0мм δ    9,0мм  9,0мм 

AutoCAD SHX Text
Наливной слой δ     1,75мм δ     1,75мм 1,75мм ПОЛИПЛАН  1005 1005

AutoCAD SHX Text
Отделочный (финишный) слой δ=0,1-0,15мм δ=0,1-0,15мм =0,1-0,15мм ПОЛИФЛЕКС  105 105

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,05-0,10 мм δ=0,05-0,10 мм =0,05-0,10 мм ПРАЙМЕР 1101/204/205 (по бетону) или  ПРАЙМЕР 1103 (по асфальтобетону) 

AutoCAD SHX Text
Бетонная плита или асфальтобетон по проекту

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляция по проекту

AutoCAD SHX Text
Уплотненный грунт

AutoCAD SHX Text
Проявочный слой δ     0,15мм δ     0,15мм 0,15мм ПОЛИПЛАН  1005 1005
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9.2 Наливное полиуретановое покрытие с финишной

отделкой по упругой рулонной подложке (мату) из

резиновой крошки (гранулята)
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Раздел 9

Узел 9.2

AutoCAD SHX Text
Запечатывающий (шпатлевочный) слой  ПОЛИПЛАСТ 105 δ   0,3мм δ   0,3мм  0,3мм 

AutoCAD SHX Text
Основной (базовый) слой δ=6,0-10,0мм резиновый мат Tempo, δ=6,0-10,0мм резиновый мат Tempo, =6,0-10,0мм резиновый мат Tempo, или рулонный материал на основе резиновой крошки

AutoCAD SHX Text
Наливной слой δ     1,75мм δ     1,75мм 1,75мм ПОЛИПЛАН  1005 1005

AutoCAD SHX Text
Отделочный (финишный) слой δ=0,1-0,15мм δ=0,1-0,15мм =0,1-0,15мм ПОЛИФЛЕКС  105 105

AutoCAD SHX Text
Грунтовочный слой δ=0,05-0,10 мм δ=0,05-0,10 мм =0,05-0,10 мм ПРАЙМЕР 1101/204/205 (по бетону) или  ПРАЙМЕР 1103 (по асфальтобетону) 

AutoCAD SHX Text
Клеевой слой  δ=0,2 мм δ=0,2 мм =0,2 мм ПОЛИПЛАСТ 134

AutoCAD SHX Text
Бетонная плита или асфальтобетон по проекту

AutoCAD SHX Text
Уплотненный грунт

AutoCAD SHX Text
Проявочный слой δ     0,15мм δ     0,15мм 0,15мм ПОЛИПЛАН  1005 1005

AutoCAD SHX Text
Гидроизоляция по проекту
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